
用于涂布规定厚度的湿膜，以测定试样的遮盖力，色泽或制备样板等。

                                            SZQ

            湿膜制备器

GB制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

GB制备器 78-160mm
25-50-75-100-125-150-200-          

250-300-350-400-500-600μm
1

ISO制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

ISO制备器 100mm
25-50-75-100-125-150-200-250-                         

300-350-400-500-600-800-1000μm
1



框式制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

框式制备器 60-80-90mm 25~100-50~200-100~400μm 4

小方形制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

小方形制备器 12.7mm 38~76-75~150μm 2

组合制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

组合制备器 60-78-80-160mm
20~80-25~100-30~120-

50~150-50~200-100~300-
100~400μm

4

方形制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

方形制备器 60mm
25-50-75-100-125-                    

150-200-250μm
8

U形制备器 

样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

U形制备器 100-105-110mm 1000-1200-1500μm 1



鸟式四边制备器 
样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

鸟式四边                     
制备器

80mm
25/50/100/150

4
50/100/150/200

70mm
152.4/203.2/254/101.6 4

(3Gap)508/406.4/609.6 3

五槽鸟式制备器 
样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

五槽鸟式               
制备器

（31.75）
215×31.75

100

2150

（20）                
132×20

50/100/150/200/250

槽钢型制备器 
样     式 凹槽宽度系列 凹槽深度系列 凹槽数

槽钢型                     
制备器

102mm 100/150

2
120mm

500/1000

1500/2000

202mm 250 1


